
 

 

郑州市海旭磨料有限公司质检单   

 

 

取样时间 2023/2/26 重量 200g 检验人员 冯建超 

检测时间 2023/2/26 检测产品 绿碳化硅微粉 检测依据 GB/T 2480-2022 

GB/T 2481.2-1998 

 

检测结果： 

型号 SiC Fe2O3 F.C 

JIS3000# 99.08% 0.03% 0.14% 

 

 

 

粒度分布 

D10(um): 
3.3.15 

D50(um): 
5.561 

D90(um): 
9.037 

D97(um): 
11.204 

D(3,2)(um): 
4.676 

D(4,3)(um): 
5.931 

Span: 
1.029 

 

 

 

                               
 


