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检验报告 

Monitoring Report 

                 

一、 检测概况(General information of Monitoring ) 

样品编号 20240220-01 样品名称 聚丙烯酰胺 

采样日期 2024-02-20 采样人 朱小慧 

采样方式 随机 样品状态及特征 白色颗粒粉末 

主要检测仪器 原子吸收分光光度计、751分光光度计等。 

  

二、 检测结果(Testing Result) 

序

号 
检验项目 单位 技术要求 检验结果 单项评价 

1 外观 ---- 白色颗粒粉末 
白色颗粒

粉末 
合格 

2 固含量 % ≥90.0 92.3 合格 

3 相对分子质量 ---- 800×104 

815×104 

合格 

4 
丙烯酰胺单体含量 

（干基） 
% ≤0.02 0.01 合格 

5 溶解时间（1g/L） min ≤60 51 合格 

6 
筛余物（1.00mm筛

网） 
% ≤2 2 合格 

7 筛余物（180μm筛网） % ≥88 89 合格 

8 水不溶物 % ≤0.3 0.20 合格 
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9 硫酸盐(SO4)含量 g/g ≤1.0 0.02 合格 

10 氯化物（CL）含量 g/g ≤0.05 0.02 合格 

 

说明：1、本报告仅对送检样品负责；2、本报告仅用于泰然净水及下属生

产企业之内部质控； 
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